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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ที่นอนใยมะพราว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมที่นอนที่ทําดวยแผนใยมะพราวสําเร็จรูปเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ที่นอนใยมะพราว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําแผนใยมะพราวสําเร็จรูปที่มีขนาดและความหนา

ทีเ่หมาะสม มาเยบ็หุมดวยผาชนดิตางๆ เชน ผาฝาย ผาพอลิเอสเทอร โดยเยบ็สวมแผนใยมะพราวไวดานใน
อาจกุนขอบดานนอกดวยการสอดเชือกไวโดยรอบ เพ่ือใหสวยงามและแข็งแรง

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณตี แข็งแรง ทนทาน แผนใยมะพราวดานในตองคงรปู ไมฉีกขาด บดิตวั หรือเสียรปูทรง

๓.๒ การเย็บประกอบ
ตองประณีต แนนหนา คงทน ริมขอบดานนอกตองไมหลุดลุย รอยตอไมแยกออกจากกัน

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุที่นอนใยมะพราวในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่นอนใยมะพราวได
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๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุที่นอนใยมะพราวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ที่นอนปกนิกใยมะพราว  ที่นอนเตียงเดี่ยวใยมะพราว
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ที่นอนใยมะพราวที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.
และขอ ๕. จึงจะถือวาที่นอนใยมะพราวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการเย็บประกอบ ใหใชตัวอยาง
ที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๑ และขอ ๓.๒ จึงจะถือวาที่นอนใยมะพราวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางที่นอนใยมะพราวตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาที่นอนใยมะพราว
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและการเย็บประกอบ
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบที่นอนใยมะพราว

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกนัตรวจและใหคะแนนโดยอสิระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณตี แข็งแรง ทนทาน แผนใย

มะพราวดานในตองคงรูป ไมฉีกขาด 
บดิตวั หรือเสียรปูทรง

๔ ๓ ๒ ๑

การเย็บประกอบ ตองประณีต แนนหนา คงทน ริมขอบ
ดานนอกตองไมหลุดลุย รอยตอไมแยก
ออกจากกัน

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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