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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๑๘๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว มาตรฐานเลขที่ 

มผช.๘/๒๕๔๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ 

๒๖-๑/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๔ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๘/๒๕๔๖ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ผลิตภัณฑจ์ากกะลามะพร้าว ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ผลิตภัณฑจ์ากกะลามะพร้าว มาตรฐานเลขที่ มผช.๘/๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียด

ต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เบญจมาพร เอกฉตัร ์

                                                                              รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 

 เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน 

ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว 

 

 

๑.  ขอบข่าย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนน้ีครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑท์ี่ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวเป็นวัสดุหลัก ท าด้วยมือ 

อาจใช้เคร่ืองมือเป็นอุปกรณ์ช่วยในบางขั้นตอนการท า ส าหรับใช้งานทั่วไป เป็นของใช้ ของตกแต่ง และ

ของที่ระลึก ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑท์ี่ใช้กบัอาหาร  

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ีไม่ครอบคลุมดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ถ่านดูดกล่ิน ถ่านอัดแท่ง 

โมบาย และผลิตภัณฑโ์มเสกและโมเสกเทยีมที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนแล้ว 

 
๒.  บทนยิาม 

 
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนน้ี มีดังต่อไปนี้  

๒.๑ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน ากะลาหรือเปลือกช้ันใน (endocarp) ของ

ลูกมะพร้าวแห้งมาออกแบบและผ่านกรรมวิธต่ีางๆ เช่น ผ่า ตัด เจาะ ร้อย พัน สอด ผูก มัด หรืออื่นๆ เพ่ือให้

มีรูปทรงตามต้องการ อาจแต่งสีหรือย้อมสี เคลือบด้วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น

เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก กระดาษแขง็ ผ้า หนัง เอน็ ดิ้น เชือก ลูกปัด 

ท าเป็นผลิตภัณฑต่์างๆ เช่น กระเป๋า เขม็กลัด ที่รองแก้ว เชิงเทยีน  

 

๓.  คุณลกัษณะทีต่อ้งการ 
 

๓.๑ ลักษณะทั่วไป 
 ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกบัการใช้งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณี

ที่เป็นลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไม่มีรอยแตก ร้าว รา หรือต าหนิที่เกิดจากการท าลายของแมลงปรากฏใน

ช้ินงานให้เหน็เด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของช้ินงานและต้อง

ไม่มีผลเสยีต่อการใช้งาน 

การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.๒ การประกอบ (ถ้ามี) 
ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ติดแน่น เหมาะสมกับช้ินงาน ไม่มีกล่ินและรอยเปรอะเป้ือนของสารที่ใช้

ยึดติดช้ินส่วนเข้าด้วยกนั 

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
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๓.๓  ลวดลาย (ถ้ามี) 
ต้องประณีต สวยงาม สม ่าเสมอ การต่อลวดลายต้องตรงตามลักษณะของลวดลาย 

  การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.๔ ส ี(ถ้ามี) 
 ต้องมีสีสม ่าเสมอ ติดแน่น ไม่ด่าง หลุด ลอก หรือเปรอะเป้ือน ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน เม่ือจับหรือสมัผัสแล้วสต้ีองไม่ติดมือ  

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.๕ การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) 

 ต้องประณีต ติดแน่น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกบัช้ินงาน รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกล่ิน
และรอยเปรอะเป้ือนของสารที่ใช้ยึดติดช้ินส่วนเข้าด้วยกนั ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีที่มีการเยบ็ฝีเข็มต้องสม ่าเสมอ ไม่หลุดลุ่ย กรณีใช้วัสดุประกอบหรือ

ตกแต่งเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม กรณีใช้วัสดุจากธรรมชาติต้องไม่มีราหรือต าหนิที่เกิดจากการท าลายของ

แมลง กรณีใช้พลาสติกต้องไม่มีครีบหรือขอบคม  

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.๖  การเคลือบผิว (ถ้ามี) 

ต้องเรียบ สม ่าเสมอ ไม่เป็นเมด็ เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้องไม่ท าให้ช้ินงานขาดความ

สวยงาม 

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.๗ การใช้งาน 

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  

การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

 

๔.  การบรรจุ 

 

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง 

เรียบร้อย และสามารถป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิข้ึนกบัผลิตภัณฑจ์ากกะลามะพร้าวได้ 

การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  เครือ่งหมายและฉลาก 
 

๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑผ์ลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย

แจ้งรายละเอยีดต่อไปนี้ ให้เหน็ได้ง่าย ชัดเจน 

(๑) ช่ือผลิตภัณฑ ์(ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น กระเป๋ากะลามะพร้าว  

เขม็กลัดกะลามะพร้าว ที่รองแก้วจากกะลามะพร้าว  

(๒) ขนาดหรือมิต ิ(ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือน้ิว 

(๓) เดือน ปีที่ท  า 
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(๔) ประวัติผลิตภัณฑ ์(ถ้ามี) 
(๕) ข้อแนะน าในการใช้และการดูแลรักษา (ถ้ามี) 

(๖) ช่ือผู้ท าหรือสถานที่ท  า พร้อมสถานที่ต้ัง หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกบัภาษาไทยที่ก  าหนดไว้ข้างต้น 
 

๖.  การชกัตวัอย่างและเกณฑต์ดัสิน 

 

๖.๑ รุ่น ในที่น้ี หมายถึง ผลิตภัณฑจ์ากกะลามะพร้าวที่ท  าหรือส่งมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกนั 

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก  าหนดต่อไปน้ี 

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ านวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็น 

ไปตามข้อ ๓.๗ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก  าหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถ้ามี) ลวดลาย (ถ้ามี) 

สี (ถ้ามี) การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอย่างที่

ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จ านวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม

ข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๖ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด 

๖.๓   เกณฑต์ัดสนิ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์

จากกะลามะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนน้ี 

 

 


