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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑจากใบตาล 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานใบตาล มาตรฐานเลขท่ี 

มผช.๑๘๗/๒๕๔๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 

๒๕-๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสาน

ใบตาล มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๘๗/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากใบตาล ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๙๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากใบตาล มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๘๗/๒๕๕๙ ข้ึนใหม ดังมี

รายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ธวัช  ผลความดี 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑจากใบตาล 
 

 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีทอ ถักสาน หรือประดิษฐจากใบตาลเปนวัสดุหลัก 

และทําดวยมือ สําหรับใชงานท่ัวไป เปนของใช ของประดับตกแตง และของท่ีระลึก  
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑตกแตงหรือหุม

ดวยถักสานจากพืชท่ีไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว 

 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ผลิตภัณฑจากใบตาล หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําใบตาลหรือเสนใบตาล มาทอ ถักสาน หรือประดิษฐ

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป อาจแตงสีหรือยอมสี เคลือบดวยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความสวยงาม เชน โลหะ ไม ไมไผ หวาย พลาสติก กระดาษแข็ง เชือก ผา เอ็น 

ดิ้น ลูกปด ทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน หมวก กระเปา ตะกรา พัด  
๒.๒ ตาล หมายถึง ช่ือปาลมในวงศ Arecaceae (Palmae) มีช่ือวิทยาศาสตร Borassus flabellifer L. ใบใหญ 

ดอกแยกเพศอยูตางตน ตนเพศผูออกดอกเปนงวง ไมมีผล ตนเพศเมียออกดอกเปนชอเดี่ยวๆ ผลใหญ

กลมโตเปนทะลาย 

๒.๓ เสนใบตาล หมายถึง ใบตาลสดออนท่ีมีอายุและขนาดเหมาะสม นํามาทําความสะอาด ทําใหแหง กรีด จัก 

หรือเลียดเปนเสนตามขนาดท่ีตองการ อาจมีการปองกันเช้ือรา ฟอกสีหรือยอมสีเพ่ือความสวยงาม แลวรีด

ใหเรียบตรง 
 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๓.๑ ลักษณะท่ัวไป 
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลม ยกเวนกรณี

ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไมมีรอยแตก ขาด หัก บิด งอ รา หรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง

ปรากฏในช้ินงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน

ซึ่งไมมีผลเสียตอการใชงาน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๓.๒  การประกอบ (ถามี) 
ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับช้ินงาน ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอน

ของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๓ การเย็บ (ถามี) 
๓.๓.๑  ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ ริมตองเรียบแนน ไมยวยหรือ

หลุดลุย 
๓.๓.๒  การบุดวยแผนฟองน้ํา (ถามี) ตองมีผาหุมหรือปดทับและเย็บใหเรียบรอย แนน ไมยวยหรือหลุดลุย

ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ 
๓.๓.๓  การเย็บหุมริมผาหรือกุน (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ 

๓.๓.๔  การติดกระดุมหรือซิป (ถามี) ตองเรียบรอย แนน และไมยน กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม ขอบคม

และปลายแหลม 
๓.๓.๕  กรณีท่ีมีการซับใน (ถามี) ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย สีผาซับในตองสีเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกับสีของผลิตภัณฑยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๔ ลวดลาย (ถามี)  
 ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๕   สี (ถามี) 

ตองมีสีสมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๖ การเก็บริม (ถามี) 

 ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สมํ่าเสมอตลอดช้ินงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๗ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

  ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับช้ินงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ิน

ของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม 

ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีใชวัสดุประกอบหรือตกแตงเปนโลหะตองไมมีสนิม กรณี

ใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียน

หรือครีบ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๘ การเคลือบผิว (ถามี) 

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม  

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๓.๙ การใชงาน 
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๔.  การบรรจุ 
 

๔.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑจากใบตาลในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ

ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑจากใบตาลได 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๕.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากใบตาลทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน พัดใบตาล ตะกราสานใบตาล 

หมวกใบตาล กระเปาจักสานใบตาล  

(๒) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 
(๓)  กรณีใชสีธรรมชาติยอมเสนใบตาลใหระบุ พรอมสวนของพืชท่ีใช เชน สีแดงจากคร่ัง 
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 
(๕)  ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
(๖) เดือน ปท่ีทํา 
(๗) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๖.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑจากใบตาลท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง

เปนไปตามขอ ๓.๙ ขอ ๔. และขอ ๕. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจากใบตาลรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
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- ๔ - 
 

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ (ถามี) การเย็บ (ถามี) 

ลวดลาย (ถามี) สี (ถามี) การเก็บริม (ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการ

เคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจาก
ใบตาลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๖.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางผลิตภัณฑจากใบตาลตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจาก
ใบตาลรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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