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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๐๙๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

เข็มขดัหนงัแท ้

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังปลากระเบน มาตรฐานเลขที่ 

มผช.๓๗๗/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังนกกระจอกเทศ มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๓๘/๒๕๔๘ 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังจระเข้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๒/๒๕๔๙ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน เขม็ขัดหนังปลานิล มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๓/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒๔-๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังปลากระเบน มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๗/๒๕๔๗ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังนกกระจอกเทศ มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๓๘/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน  

เขม็ขัดหนังจระเข้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๒/๒๕๔๙ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เขม็ขัดหนังปลานิล 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๓/๒๕๔๙ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังแท้ ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๘๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๙๕๕ (พ.ศ. 

๒๕๔๘) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๓๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๓๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เขม็ขัดหนังแท้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๗/๒๕๕๙ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย

ประกาศน้ี 

             ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 

  

                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                     ธวชั  ผลความดี 

                                                              เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เข็มขัดหนังแท 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเข็มขัดหนังที่ทําจากหนังแทชนิดเดียวหรือมากกวา เชน 

หนังวัว หนังแพะ หนังงู หนังจระเข หนังปลากระเบน สําหรับชายและหญิง 

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมเข็มขัดหนังตอและเข็มขัดหนังผสมท่ีไดประกาศเปนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนแลว 

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ เข็มขัดหนังแท หมายถึง เข็มขัดท่ีดานนอกไดจากการนําหนังแทลวน เชน หนังวัว หนังแพะ หนังจระเข  

หนังปลากระเบน หนังงู หนังปลานิล อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา มาออกแบบ ตัดเย็บ และประกอบ

เปนเข็มขัดท่ีมีรูปแบบและขนาดตางๆ ตามตองการ อาจมีการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือความ

สวยงาม เชน โลหะ พลาสติก  

๒.๒  หนังแท หมายถึง หนังของสัตว เชน วัว ปลากระเบน ปลานิล จระเข งู (ยกเวนงูเหลือมและงูหลาม) ท่ีผาน

กรรมวิธีการฟอก อาจยอมสี ตกแตงลวดลาย หรือเคลือบผิว 
 

๓.  ขนาด 

 

๓.๑ ความกวางและความยาวของสวนท่ีเปนหนังเข็มขัด (ไมรวมหัวเข็มขัด)  
ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก  
การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีเหมาะสมและมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร 
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๔.๑  ลักษณะท่ัวไป 

๔.๑.๑  ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ความกวางเทากันตลอดทั้งเสนยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน ไมบิดเบี้ยว โคง งอ หนังไมฉีกขาดหรือมีตําหนิ และไมมีราปรากฏใหเห็นตลอดชิ้นงาน ไมมี

ขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไมมีขอบกพรองที่เกิดจาก

กรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการใชงาน เชน รอยแยก รอยขาด รู เสนดายขาด เสนดายหลุดลุย สี

ไมสมํ่าเสมอยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของลวดลาย 
๔.๑.๒ กรณีมีหัวเข็มขัด กระดุมโลหะ ตาไก หรือวัสดุอ่ืน ตองไมมีสนิม สีเคลือบตองไมหลุดหรือลอก ไมมี

ขอบคม 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ การประกอบ (รวมถึงการถัก สาน มัด ผูก ตอก) (ถามี) 
 ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ท้ังดานนอกและดานในเข็มขัด ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทํา

และมีผลเสียตอการใชงาน รอยตอตองเรียบรอย ติดแนน และไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ินของสารเคมี 

และรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ                
๔.๓ การเย็บ (ถามี) 

 ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังดานนอกและดานในของเข็มขัด  

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๔  ลวดลาย (ถามี) 
 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๕  การเก็บริม (ถามี) 
 ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สมํ่าเสมอตลอดช้ินงาน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๖ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงานยกเวนกรณีที่เปน

ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปรอะเปอน

ของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม กรณีวัสดุประกอบหรือตกแตงเปน

โลหะตองไมมีสนิม กรณีใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของแมลง กรณี

ใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๗  การเคลือบผิว (ถามี) 
 ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และตองไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๔.๘ หนังท่ีใชทํา 

 ตองเปนหนังแทตามที่ระบุไวท่ีฉลาก 

 การทดสอบใหปฏิบัติตาม ISO 17131   

๔.๙ การใชงาน 
 ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ใหบรรจุเข็มขัดหนังแทในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเข็มขัดหนังแทได 
  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๖.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑเข็มขัดหนังแททุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 

 (๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) พรอมช่ือหนังท่ีใช หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน เข็มขัด

หนังวัว เข็มขัดหนังจระเข 
 (๒)  ความกวางและความยาวของสวนท่ีเปนหนังเข็มขัด (ไมรวมหัวเข็มขัด) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว อาจ

ระบุรอบเอวผูใช เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 

 (๓)  เดือน ปท่ีทํา 
 (๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 

 (๕)  ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
  

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง เข็มขัดหนังแททําจากหนังเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อ

ขายในระยะเวลาเดียวกัน 

๗.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  ๗.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป

ตามขอ ๔.๙ ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาเข็มขัดหนังแทรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 



มผช.๓๗๗/๒๕๕๙ 

 

- ๔ - 

 ๗.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป การประกอบ (รวมถึงการถัก 

สาน มัด ผูก ตอก) (ถามี) การเย็บ (ถามี) ลวดลาย (ถามี) การเก็บริม (ถามี) การประกอบหรือ

ตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ 

แลว จํานวน ๓ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓. ขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๗ ทุก

รายการ จึงจะถือวาเข็มขัดหนังแทรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบหนังท่ีใชทํา ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ 

๗.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง หรือหนังท่ีใชทําเข็มขัดรุนเดียวกันท่ีมีความกวางและความยาวไมนอย

กวา (๕ x ๕) เซนติเมตร  เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๘ ทุกรายการ  จึงจะถือวา 

  เข็มขัดหนังแทรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๗.๓ เกณฑตัดสิน 

 ตัวอยางเข็มขัดหนังแทตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาเข็มขัด

หนังแทรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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