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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

เบาะนัง่ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เบาะน่ัง มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๙/

๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒๕-

๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เบาะน่ัง มาตรฐานเลขที่ 

มผช.๓๗๙/๒๕๔๗ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เบาะน่ัง ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ

ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน เบาะน่ัง มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๙/๒๕๕๙ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย

ประกาศน้ี 

             ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 

  
                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                     ธวชั  ผลความดี 

                                                              เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เบาะน่ัง 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเบาะน่ังท่ีทําจากผาทอใยธรรมชาติ ผาทอใยประดิษฐ และผาทอใย

ผสม ท้ังท่ีทอดวยมือและทอดวยเคร่ืองจักร ประเภททําจากผาทอท้ังผืนและประเภททําจากเศษผาทอ โดย

ใชไสใยนุน ใยไหม ใยสังเคราะห และฟองน้ําพอลิยูรีเทนหรือยางฟองน้ําลาเทกซ  
  

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ เบาะนั่ง หมายถึง ผลิตภัณฑสําหรับใชรองนั่ง ซึ่งไดจากการนําผาทอท้ังผืนหรือเศษผาทอท่ีเย็บตอกันเปน

ผืนผา มาออกแบบ ตัดเย็บใหเปนเบาะนั่งรูปทรงตางๆ เชน ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา ทรงกลม โดย

ภายในบรรจุไสเบาะนั่งท่ีทําจากใยฝาย ใยไหม หรือใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร หรือไสฟองน้ํา        

พอลิยูรีเทน หรือไสยางฟองน้ําลาเทกซ ท่ีมีรูปทรงและขนาดตามตองการ และไสเบาะนั่งอาจบรรจุหรือหุม

ปดดวยผาทอหรือผาดิบกอน อาจเย็บตรึงผาเปนชวงๆ เพ่ือทําใหมีลักษณะเปนลอน กรณีเบาะนั่งท่ีผาหุม

ช้ันนอกสามารถถอดซักได จะเย็บริม ๓ ดาน ดานท่ีเหลือติดซิป กระดุม สายผูก หรือเย็บแบบมีล้ิน  

๒.๒  ผาทอ (woven fabric) หมายถึง ผาท่ีไดจากเสนดาย ๒ ชุด คือ เสนดายยืนและเสนดายพุงทอขัดสานกัน

ตามลวดลายที่ตองการ เชน ผาทอลายขัด ผาทอลายสอง 

๒.๓  เสนใยธรรมชาติ (natural fibres) หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปาน กัญชง และเสนใยที่มา

จากสัตว เชน ขนสัตว ไหม 
๒.๔  เสนไหมแท หมายถึง เสนใยโปรตีนท่ีไดจากตัวหนอนไหม 

๒.๕  เสนใยประดิษฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก 

และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated fibres) เชน แอซีเทต เรยอน 

๒.๖  เสนใยผสม หมายถึง เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาติ เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ

หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม ฝายผสมพอลิเอสเตอร เรยอนผสม 

พอลิเอสเตอร 

๒.๗ ฟองน้ําพอลิยูรีเทน (flexible polyurethane foam) หมายถึง วัสดุท่ีมีลักษณะเปนรูพรุน ยืดหยุนได ทํา

จากสารประกอบหลักพอลิไฮดรอกซีและพอลิไอโอไซยาเนต 

๒.๘ ยางฟองน้ําลาเทกซ (latex foam rubber) หมายถึง วัสดุท่ีมีลักษณะเปนรูพรุน ยืดหยุนได ทําจากน้ํายาง

ธรรมชาติ น้ํายางสังเคราะห หรือน้ํายางธรรมชาติผสมน้ํายางสังเคราะห 
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๓.  ประเภท 
 
๓.๑  เบาะนั่ง แบงตามผาทอท่ีใชทําออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๓.๑.๑  ประเภททําจากผาทอท้ังผืน 

 ๓.๑.๒  ประเภททําจากเศษผาทอ 
 

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๔.๑  ลักษณะท่ัวไป 

 ๔.๑.๑  ประเภททําจากผาทอท้ังผืน ตองสะอาด เรียบรอย มีความหนาท่ีเหมาะสม และสมํ่าเสมอกันตลอดท้ัง

ผืน และตองไมมีขอบกพรองหรือตําหนิท่ีมีผลเสียตอการใชงาน เชน รอยขาด รอยแยก รู สีไมสมํ่าเสมอ 

ดาง เปรอะเปอน  
 ๔.๑.๒  ประเภททําจากเศษผา ตองสะอาด เรียบรอย มีความหนาท่ีเหมาะสมและสม่ําเสมอกันตลอดท้ังผืนการ

ตอเศษผาตองเรียบรอย ประณีต ลวดลายสวยงาม และตองไมมีขอบกพรองหรือตําหนิท่ีมีผลเสียตอ

การใชงาน เชน รอยขาด รอยแยก รู สีไมสมํ่าเสมอ ดาง เปรอะเปอน  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ ส่ิงแปลกปลอม (กรณีไสใยฝาย ไสใยไหม และไสใยสังเคราะห) 
 ตองไมมีส่ิงแปลกปลอมหรือวัสดุท่ีทําใหเกิดอันตรายขณะใชงาน เชน เข็ม เศษไม 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๒ การเย็บ  

  ๔.๒.๑ ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังดานนอกและดานในของผลิตภัณฑ กรณีเปนปลอก

เบาะนั่งถอดซักไดฝเข็มตองไมนอยกวา ๔๐ ฝเข็มตอความยาว ๑๐ เซนติเมตร และตะเข็บดานในตอง

เย็บพันริมผา (พง) เพ่ือกันการหลุดลุย 
 ๔.๒.๒ ริมผาตองเรียบ แนน ไมยวยหรือหลุดลุย กรณีเปนปลอกเบาะนั่งถอดซักได การเย็บซิป กระดุม สาย

ผูก หรือแบบมีล้ิน ตองเรียบ ติดแนน ไมยวยหรือหลุดลุย 

 ๔.๒.๓ การเย็บหุมริมหรือกุน (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังดานนอกและดานในของผลิตภัณฑ

และไมนอยกวา ๓๒ ฝเข็มตอความยาว ๑๐ เซนติเมตร 

 ๔.๒.๔ การติดซิป กระดุม หรือวัสดุอ่ืน (ถามี) ตองเรียบรอย แนน และไมยน กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม 

ไมมีขอบคมและปลายแหลม 
    การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

๔.๓ การเปล่ียนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง (กรณีปลอกเบาะนั่งถอดได) 

 ตองไมเกินรอยละ ๕ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอเลม ๒๑ การเปล่ียนแปลง

ขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๒๑ ซักโดยใชเคร่ืองซักผาแบบ ก. 

(เคร่ืองซักผาแบบบรรจุดานหนา) เลขท่ีวิธีทดสอบเทียบเทาการซักดวยมือ และทําใหแหงโดยวิธีถังหมุน

ระดับความรอนปกติ 
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๔.๔  ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว สีธรรมชาติของเสนใย และกรณีซักไมได) 

 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไม

นอยกวาเกรยสเกลระดับ ๒-๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี กรณีท่ีมีสีขาวหรือสีออนและสีเขมปนกัน 

สีเขมตองไมตกติดสีขาวหรือสีออนใหเห็นอยางชัดเจน 
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอเลม ๓ ความคงทนของสีตอ

การซักดวยสบูหรือสบูและโซดา มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๓ โดยใชวิธีทดสอบ A(1) 
๔.๕ ความคงทนของสีตอการขัดถู เฉพาะสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสีธรรมชาติของเสนใย) 

 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ เฉพาะการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา เกรยสเกล 

ระดับ ๒-๓ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๕ ความคงทนของสีตอ 

การขัดถู มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๕ 
๔.๖ การใชงาน 

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน และไมมีวัสดุท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายขณะใชงาน เชน 

เข็ม เศษไม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  
 

๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ใหบรรจุเบาะนั่งในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับเบาะนั่งได 
  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๖.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑเบาะนั่งทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 

 (๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตามช่ือ มผช. เชน เบาะนั่งผาฝาย เบาะนั่งผา

ไหม เบาะนั่งผาใยประดิษฐ 
 (๒)  ประเภท  

 (๓) วัสดุท่ีใชทําไสเบาะนั่ง เชน ใยสังเคราะห 

 (๔) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 
 (๕)  เดือน ปท่ีทํา 

 (๖)  ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
 (๗) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 
 (๘)  ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 



มผช.๓๗๙/๒๕๕๙ 

 

- ๔ - 

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง เบาะนั่งประเภทเดียวกัน ทําจากวัสดุเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบ

หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
๗.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  ๗.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน ลักษณะท่ัวไป การเย็บ การบรรจุ และ

เคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลว

ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๔.๖ ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาเบาะนั่งรุน 

  นั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ๗.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบส่ิงแปลกปลอม (กรณีไสใยฝาย ไสใยไหม และไสใย

สังเคราะห) การเย็บ และการเปล่ียนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง (กรณีปลอกเบาะนั่ง

ถอดซักได) ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว สีธรรมชาติของเสนใย และกรณีซักไมได) 

และความคงทนของสีตอการขัดถู เฉพาะสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสีธรรมชาติของเสน

ใย) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ถึง ๒ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลว

ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ ขอ ๔.๓ ถึงขอ ๔.๖ ทุกรายการ จึงจะถือวาเบาะท่ีนั่งรุนนั้นเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
๗.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางเบาะท่ีนั่งตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาเบาะท่ีนั่งนั้นเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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