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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

หมวกกะปเยาะ 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมวกกะปเยาะ มาตรฐานเลขท่ี มผช.

๓๘๗/๒๕๔๗ และคณะอนกุรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 

๒๒-๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมวกกะปเยาะ 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.๓๘๗/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมวกกะปเยาะ ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๓๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมวกกะปเยาะ มาตรฐานเลขท่ี มผช.๓๘๗/๒๕๕๘ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียด

ตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หทัย  อูไทย 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

หมวกกะปเยาะ 

  
 

๑.  ขอบขาย 

 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมหมวกกะปเยาะสําหรับผูชายชาวไทยมุสลิมชนิดทําจากผาทอหรือผาถัก

และชนดิถักดวยมือ โดยใชผาหรือดายถักท่ีทําจากเสนใยธรรมชาต ิ (ยกเวนเสนใยจากสัตว) เสนใยประดษิฐ 

และเสนใยผสม โดยไมครอบคลุมถึงหมวกซอเกาะ ท่ีไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนแลว 

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้

๒.๑ หมวกกะปเยาะ หรือท่ีเรียก “กะปเยาะ” หรือ “กูปยะห” หมายถึง หมวกสําหรับผูชายชาวไทยมุสลิม ไดจาก

การนําผาทอหรือผาถักพ้ืนสีเดียว เชน สีขาว สีครีม สีดํา มาออกแบบ ตดัเย็บ และประกอบ หรือถักดวยมือ

โดยใชเขมถักและดายถักเปนหมวกสําเร็จรูป มีลักษณะเปนทรงกลมหรือทรงรีเสมอกันตั้งแตสวนบนจนถึง

สวนของตัวหมวก อาจมีการประกอบดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง เชน ผารองใน ผาซบัใน ฟองน้าํ 

หรือตกแตงลวดลายบนหมวกเพื่อความสวยงามดวยดายปก ดิน้ปกสีตางๆ เชน ดิน้เงิน ดิน้ทอง ดงัตัวอยาง

รูปท่ี ๑ 
๒.๒ ผาทอ (woven fabric) หมายถึง ผาท่ีไดจากเสนดาย ๒ ชุด คือ เสนดายยืนและเสนดายพุงทอขัดสานกัน 

ตามลวดลายที่ตองการ เชน ผาทอลายขัด ผาทอลายสอง 

๒.๓ ผาถักหรือผายืด (knit fabric) หมายถึง ผาท่ีไดจากการใชเสนดายเสนเดียวหรือมากกวา มาทําเปนหวง 

สอดคลองเก่ียวโยงกันเปนผนืผา   
๒.๔  เสนใยธรรมชาติ (natural fibres) หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน  
๒.๕  เสนใยประดษิฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก 

และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated fibres) เชน แอซีเทต เรยอน  
๒.๖  เสนใยผสม หมายถึง เสนใยธรรมชาตผิสมกับเสนใยธรรมชาติ เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดษิฐ

หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดษิฐ เชน ฝายผสมพอลิเอสเตอร เรยอนผสมพอลิเอสเตอร 
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รูปท่ี ๑  ตัวอยางหมวกกะปเยาะ 
(ขอ ๒.๑) 

 

๓.  ชนิด  
 

๓.๑ หมวกกะปเยาะ แบงตามกรรมวิธีการทําออกเปน ๒ ชนิด คือ 
   ๓.๑.๑   ชนิดทําจากผาทอหรือผาถักหรือผายืด 
   ๓.๑.๒   ชนิดถักดวยมือ 

 

๔.  ขนาด 

 

๔.๑ เสนรอบวงดานในของหมวก  
 ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือน + ๐.๕ เซนติเมตร 

 การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ สวน ๘ นิ้ว แลวแตกรณี และมี

ความยาวไมนอยกวา ๑ เมตร 
        

๕.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๕.๑  ลักษณะท่ัวไป 
 ๕.๑.๑  ชนิดทําจากผาทอหรือผาถักหรือผายืด 
  ตองสะอาด ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจาก

กรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการใชงาน เชน รูปทรงบิดเบี้ยว รอยหวงหลุดเปนทาง (เฉพาะผาถัก) 
รอยขาด รอยแยก รู รอยเปรอะเปอนจากสีพิมพ รอยตอของลวดลายไมตรงกัน สีของลายพิมพไม

สมํ่าเสมอยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของลวดลาย กรณีมีผารองในเปนผาอัดกาวตองเรียบและ

แนบสนิทกับผาตัวนอก 
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 ๕.๑.๒ ชนิดถักดวยมือ 
  ตองสะอาด ประณีต มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน สีและลวดลายสวยงามผสมผสาน

กลมกลืนตลอดช้ินงาน และไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการใชงาน เชน 

รอยตอของลวดลายไมตรงกัน รอยตอของเสนดายเปนปุมปม เสนดายตึงหรือหยอน ริมบิดเบี้ยว  
๕.๒  เอกลักษณ 
 ตองมีลักษณะเฉพาะของหมวกกะปเยาะ คือ ตองเปนหมวกทรงกลมหรือทรงรีท่ีไมมีโครงของหมวก และ

เสมอกันตั้งแตสวนบนจนถึงสวนของตัวหมวก  

เม่ือตรวจสอบตามขอ ๙.๑ แลว ผลการตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและเอกลักษณของผูตรวจสอบแตละคนตองไมมี 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไมผาน 
๕.๓ การเย็บ (ถามี) 

 ๕.๓.๑ ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังนอกและในตวัผลิตภัณฑ ริมผาตองเรียบ แนน ไมยวยหรือ

หลุดลุย 
 ๕.๓.๒ การบุดวยแผนฟองน้ํา (ถามี) ตองมีผาหุมหรือปดทับและเย็บใหเรียบรอย แนน ไมยวยหรือหลุดลุย 

ฝเข็มสมํ่าเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภณัฑ 
 ๕.๓.๓ กรณีท่ีมีการซับใน ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย  

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๕.๔  การประกอบ (ถามี) 

 ตองเรียบรอย ประณีต ติดแนน สวยงาม รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ินของสารเคมี และรอย

เปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน  
  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๕  การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 
 ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืนและเหมาะสมกับช้ินงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ิน

ของสารเคมี และรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดตดิช้ินสวนเขาดวยกัน กรณีท่ีมีการตกแตงดวยดิ้นปกตอง

ไมคลายตัวหรือแยกออกจากกัน ไมขาด แตก หัก งอ กรณีดิ้นทําจากโลหะตองไมมีสนิมหรือมีตําหน ิ
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๖  การใชงาน  
 ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  การบรรจุ 

 

๖.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุหมวกกะปเยาะในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับหมวกกะปเยาะได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๗.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑหมวกกะปเยาะทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)  
(๒) ชนิด 
(๓) เสนรอบวงดานในของหมวก เปนนิ้วหรือเซนติเมตร  

 (๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 

(๕) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 

(๖) เดือน ปท่ีทํา 
(๗) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
  

๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๘.๑ รุน ในท่ีนี ้หมายถึง หมวกกะปเยาะชนดิเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดยีวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน

ระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี ้
   ๘.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบเสนรอบวงดานในของหมวก การใชงาน การ

บรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวิธสุีมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เม่ือ

ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๕.๖ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวา

หมวกกะปเยาะรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
   ๘.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป เอกลักษณ การเย็บ (ถามี) การ

ประกอบ (ถามี) และการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบ

ตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๓ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๑ ถึง        

ขอ ๕.๕ ทุกรายการ จึงจะถือวาหมวกกะปเยาะรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๘.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางหมวกกะปเยาะตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ และขอ ๘.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาหมวกกะปเยาะรุนนัน้

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนน้ี 
 

๙.  การทดสอบ 
 

๙.๑  การทดสอบลักษณะท่ัวไปและเอกลักษณ 

 ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบหมวกกะปเยาะอยางนอย ๓ คน 

แตละคนจะแยกกันตรวจโดยอิสระ ผลการตรวจสอบของแตละลักษณะใหตดัสินวาผานหรือไมผานเทานั้น  


