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สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

ผลิตภัณฑผาใยบัว 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑผาใยบัว มาตรฐานเลขท่ี มผช.

๔๑๓/๒๕๔๗ และคณะอนกุรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมตใินการประชุมคร้ังท่ี 

๒๒-๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ผลิตภัณฑผาใยบวั 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.๔๑๓/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภณัฑผาใยบัว ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑผาใยบัว มาตรฐานเลขท่ี มผช.๔๑๓/๒๕๕๘ ข้ึนใหม ดังมี

รายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หทัย  อูไทย 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑผาใยบัว 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑท่ีทําจากผาใยบัวเปนวัสดหุลัก สําหรับใชงานท่ัวไป 
เปนของใช ของประดับตกแตง และของท่ีระลึก  

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมไมครอบคลุมถึงของเลนทําจากผาใยบัว เชน ตุกตายัดไส งานประดษิฐ

จากผา และดอกไมประดษิฐจากวัสดุแปรรูป ท่ีไดประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว 
 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้

๒.๑ ผลิตภณัฑผาใยบัว หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนาํผาใยบัว มาออกแบบและประดิษฐเปนผลิตภณัฑ
สําเร็จรูป โดยการเย็บ ใชกาว หรือวิธีการอ่ืนๆ อาจมีการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความ

แข็งแรงหรือความสวยงาม เชน สีน้ํามัน ไม ลวด กระดาษแข็ง พลาสติก ฟองน้ํา ลูกไม โบว กระดุม 

ลูกปด เล่ือม ดายปก ดิ้นปกสีตางๆ เชน ดิน้เงิน ดิน้ทอง สําหรับใชงานท่ัวไป เปนของใช ของประดับ

ตกแตง และของท่ีระลึก เชน เข็มกลัด พวงกุญแจ  
๒.๒ ผาใยบัว หมายถึง ผาถักท่ีทําจากเสนใยประดิษฐ มีลักษณะนุม โปรงบาง และยืดหยุน 

๒.๓ ผาถักหรือผายืด (knit fabric) หมายถึง ผาท่ีไดจากการใชเสนดายเสนเดียวหรือมากกวา มาทําเปนหวง 

สอดคลองเก่ียวโยงกันเปนผนืผา 

 

๓.  ขนาด 

 

๓.๑ ความกวางและความยาว (ถามี) 
 ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 
 การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ สวน ๘ นิ้ว แลวแตกรณี และมี

ความยาวไมนอยกวา ๑ เมตร 
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๔.๑  ลักษณะท่ัวไป 

 ๔.๑.๑  ตองสะอาด ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลม 
       ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอ

การใชงาน เชน รอยขาด รอยแยก รู  

 ๔.๑.๒ สีและลวดลายสวยงามผสมผสานกลมกลืนตลอดช้ินงาน และไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทํา

และมีผลเสียตอการใชงาน  
 ๔.๑.๓ กรณีท่ีมีการตกแตงดวยดายปกหรือดิ้นปก ตองไมคลายตัวหรือแยกออกจากกัน ไมขาด แตก หัก งอ 

กรณีดิ้นทําจากโลหะตองไมมีสนิมหรือมีตําหน ิ
  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ การเย็บ (ถามี) 
  ตองเรียบรอย ประณีต ริมผาตองเรียบ แนน ไมยวยหรือหลุดลุย 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๓  การประกอบ (ถามี) 

 ตองเรียบรอย ประณีต ตดิแนน สวยงาม รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ินของสารเคมี และรอย

เปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของช้ินงาน กรณีใชวัสดุประกอบเปนโลหะตองไมมีสนิม กรณีใชวัสดุจากธรรมชาตติองไมมีราหรือตําหนิท่ี

เกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๔  สี (กรณีใชเทคนิคการทําลวดลายดวยสี) 

 ตองมีสีสมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน 

เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมตดิมือ  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๕  การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)  
 ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืนและเหมาะสมกับช้ินงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ิน

ของสารเคมี และรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดตดิช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวน

กรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีวัสดุประกอบหรือตกแตงเปนโลหะตองไมมีสนิม กรณีใชวัสดุจาก 

 ธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๖  การใชงาน  
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑผาใยบัวในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑผาใยบัวได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๖.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาใยบัวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)  
(๒) ความกวางและความยาว (ถามี) เปนนิ้วหรือเซนติเมตร  
(๓) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 

(๔) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 

(๕) เดือน ปท่ีทํา 
(๖) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
 

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ผลิตภณัฑผาใยบัว ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา

เดียวกัน 
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี ้
   ๗.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความกวางและความยาว (ถามี) การใชงาน การ 
 บรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวิธสุีมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือ

ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔.๖ ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวา

ผลิตภณัฑผาใยบัวรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
   ๗.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การเย็บ (ถามี) การประกอบ (ถามี) 

สี (กรณใีชเทคนคิการทําลวดลายดวยสี) และการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) ใหใช

ตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง

เปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๕ ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑผาใยบัวรุนนัน้เปนไปตามเกณฑ   

ท่ีกําหนด 
๗.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางผลิตภัณฑผาใยบัวตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑผา

ใยบัวรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 


