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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๐๙๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

รองเทา้หนงัเทียม 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน รองเท้าหนังเทยีม มาตรฐานเลขที่ มผช.

๕๙๖/๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ 

๒๔-๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน รองเท้าหนังเทยีม 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๖/๒๕๔๗ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน รองเท้าหนังเทยีม ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๐๙ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ

ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รองเท้าหนังเทียม มาตรฐานเลขที่  มผช.๕๙๖/๒๕๕๙ ขึ้ นใหม่  

ดังมีรายละเอยีดต่อท้ายประกาศน้ี 

             ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 

  
                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                     ธวชั  ผลความดี 

                                                              เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
รองเทาหนังเทียม 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะรองเทาหนังท่ีทําจากหนังเทียมดวยมือเปนหลัก สําหรับชาย

และหญิง โดยไมครอบคลุมรองเทาหนังผสม รองเทาหนังนิรภัย และรองเทานักเรียน 

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ รองเทาหนังเทียม หมายถึง รองเทาท่ีสวนทรงบนทําดวยหนังเทียมลวน สวนพ้ืนและสนรองเทาทําจากยาง

หรือวัสดุสังเคราะห โดยออกแบบ ตัดเย็บ และประกอบเปนรองเทาท่ีมีรูปแบบ รูปทรง และขนาดตาม

ตองการ เชน รองเทาหุมสน รองเทารัดสน อาจมีการซับในดวยหนังแท หนังเทียม วัสดุอ่ืน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือผสมกัน อาจมีการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม เชน โลหะ พลาสติก ยาง ผา 

๒.๓  หนังเทียมพอลิไวนิลคลอไรด หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเคลือบพอลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี) บนผาซึ่ง

เปนวัสดุรองพ้ืนเสริมแรง โดยผาท่ีใชเปนผาทอลายสอง ผาทอลายขัด ผาถักช้ันเดียว (single knit) หรือ

ผาถักหวงยึด (interlock stitch knitting)   
๒.๔ หนังเทียมพอลิยูรีเทน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเคลือบพอลิยูรีเทน (พียู) บนผาซึ่งเปนวัสดุรองพ้ืน

เสริมแรง โดยผาท่ีใชเปนผาทอลายสอง ผาทอลายขัด ผาถัก และผาไมทอ (nonwoven) 

 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๓.๑  ลักษณะท่ัวไป 
 ๓.๑.๑ รองเทาคูเดียวกันตองขนาดเดียวกัน มีความเรียบรอย ประณีต และสวยงามท้ังดานในและดานอก มี

รูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมบิดเบี้ยว หนังไมฉีกขาดหรือมีตําหนิ ไมมีขอบกพรอง

ท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการใชงาน เชน รอยแยก รอยขาด รู เสนดายขาด เสนดาย

หลุดลุย สีไมสมํ่าเสมอยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของลวดลาย 

 ๓.๑.๒ การเย็บทรงบน และสายเข็มขัด (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ฝเข็มสมํ่าเสมอ 

 ๓.๑.๓ พ้ืนรองเทาตองมีดอกยางหรือทําจากวัสดุท่ีกันล่ืน สมํ่าเสมอ ไมบิดเบี้ยว แหวง สึก 

 ๓.๑.๔ กรณีมีหัวเข็มขัด กระดุมโลหะ ตาไกรอยเชือก ซิป หรือวัสดุอ่ืน ตองไมมีสนิม สีเคลือบตองไมหลุด

หรือลอก ไมมีขอบคม  

 ๓.๑.๕ กรณีมีเชือกผูกรองเทาตองมีความยาวเหมาะสมกับรองเทา และปลายเชือกตองไมหลุดลุย 
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 ๓.๑.๖ กรณีท่ีมีการถักสาน ตองเรียบรอย ประณีต ลวดลายสวยงามและมีระยะหางสมํ่าเสมอ 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๒ การประกอบ (ถามี) 
 ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ท้ังดานนอกและดาน ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมี

ผลเสียตอการใชงาน รอยตอตองเรียบรอย ติดแนน และไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ินของสารเคมี และ

รอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน 
  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๓  ลวดลาย (ถามี) 

 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๔  การเก็บริม (ถามี) 

 ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สมํ่าเสมอตลอดช้ินงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๕ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงานยกเวนกรณีที่เปนลักษณะ 

เฉพาะของชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปรอะเปอนของสารท่ี

ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม กรณีวัสดุประกอบหรือตกแตงเปนโลหะตอง

ไมมีสนิม กรณีใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติก

ตองไมมีเส้ียนหรือครีบ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๖ ความติดแนนของพ้ืนรองเทากับหนังสวนบน   
  ตองไมนอยกวา ๓๐ นิวตันตอเซนติเมตร 

  การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๗.๒  
  

๔.  การบรรจุ 

 

๔.๑ ใหบรรจุรองเทาหนังเทียมในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับรองเทาหนังเทียมได 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๕.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑรองเทาหนังเทียมทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 

 (๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน รองเทาสนสูงหนังพียู 
 (๒) ขนาดระบุ  
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 (๓)  สี เชน สีดํา สีน้ําตาล 

 (๔)  เดือน ปท่ีทํา 
 (๕) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 

 (๖)  ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
  

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
  
๖.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง รองเทาหนังเทียมทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา 

 เดียวกัน 
๖.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  ๖.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ คู เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔. และขอ ๕. 

ทุกรายการ จึงจะถือวารองเทาหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ๖.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ (ถามี) ลวดลาย (ถามี) 

การเก็บริม (ถามี) และการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบ

ตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๓ คู เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ ทุก

รายการ จึงจะถือวารองเทาหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการติดแนนของพ้ืนรองเทากับหนังสวนบน ใหใช

ตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๑ คู เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม

ขอ ๓.๖ จึงจะถือวารองเทาหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๖.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางรองเทาหนังเทียมตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวารองเทา

หนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 

 

๗.  การทดสอบ 
 

๗.๑  ภาวะทดสอบ  

 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบไวท่ีอุณหภูมิ (๒๗ ±  ๒) องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพันธ 

รอยละ (๖๕ ± ๒) หลังจากเก็บช้ินทดสอบไวท่ีภาวะดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง  
๗.๒ การทดสอบความติดแนนของพ้ืนรองเทากับหนังสวนบน  

 ๗.๒.๑ เคร่ืองมือ  
   เคร่ืองทดสอบแรงดึง 

  



มผช.๕๙๖/๒๕๕๙ 

 

- ๔ - 

๗.๒.๒ ช้ินทดสอบ 
   สุมตัดตัวอยางบริเวณสวนหัว สวนสน หรือสวนเอวรองเทาตัวอยางเปนช้ินทดสอบ กวาง ๑๐ มิลลิเมตร ± 

๐.๕ มิลลิเมตร ยาว ๕๐ มิลลิเมตร จํานวน ๔ ช้ิน แลวตัดปลายขางหนึ่งของช้ินทดสอบแตละช้ินเพ่ือ

แยกสวนพ้ืนและหนังสวนบนออกจากกันยาว ๑๐ มิลลิเมตร 
 ๗.๒.๓ วิธีทดสอบ 
   ตรึงปลายช้ินทดสอบดานท่ีแยกออกจากกันเขากับปากจับของเคร่ืองทดสอบแรงดึง เดินเคร่ืองดึงช้ิน

ทดสอบดวยความเร็ว ๑๐๐ มิลลิเมตรตอนาที ±  ๒๐ มิลลิเมตรตอนาที จนสวนพ้ืนและหนังสวนบน

แยกออกจากกัน บันทึกคาแรงดึงที่ทําใหสวนพื้นและหนังสวนบนแยกออกจากกัน แลวคํานวณหา

คาเฉล่ียของแรงดึงท่ีอานได ปฏิบัติเชนเดียวกันนี้กับช้ินทดสอบท่ีเหลืออีก  ๓ ช้ิน 

 ๗.๒.๔ การรายงานผล 
   ใหรายงานผลคาเฉล่ียของช้ินทดสอบทุกคาเปนนิวตันตอเซนติเมตร 
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