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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑหินสี

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะผลติภณัฑทีท่าํหรือตกแตงดวยหนิสเีปนวสัดหุลัก ไมครอบคลมุ
ถึงเคร่ืองประดับหินสีและตนไมมงคลที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลติภณัฑหินส ีหมายถงึ ผลติภณัฑทีท่าํหรือประดษิฐข้ึนจากหนิส ีโดยกรรมวธิตีางๆ เชน รอย ขด ดดั ถัก

สานดวยเสนดาย เอ็น เชือก ลวด อาจมีการใชสารที่ยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ใหมีรูปแบบรูปทรงตาม
ตองการเปนผลิตภัณฑตางๆ อาจประกอบดวยวัสดุอ่ืนเพื่อความสวยงาม เชน เงิน ลูกปด ริบบิ้นผา ไม
ทําเปนของใชทั่วไป ของประดับตกแตง ของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ เบาะรองนั่ง โคมไฟ ภาพติดฝาผนัง

๒.๒ หนิส ีหมายถงึ ของแขง็ทีป่ระกอบดวยแรชนดิเดยีวหรอืหลายชนดิรวมตวักนัอยูตามธรรมชาต ิมสีี ขนาด และ
รูปทรงตางๆ กัน เชน อความารนี อเมทสิต ทวัรมารนี ควอทซ เทอรควอยซ พลอยตาเสอื ครสิตลั นาํมาผาน
กรรมวธิทีีเ่หมาะสม ทาํใหไดรูปทรงและขนาดตามตองการ กอนนาํไปขึน้รปูเปนผลติภณัฑ

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม ไมเปรอะเปอน มีรูปแบบรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม และไมปรากฏขอบกพรอง
ใหเห็นชดัเจน เชน รอยแตก

๓.๒ หินสี
ตองไมแตก หรือมรีอยตาํหนจินทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๓.๓ การประกอบ (ถามี)
ตองประณตี ตดิแนน คงทน บรเิวณรอยตอตองเรียบรอย และไมมีรอยเปรอะเปอนของสารทีใ่ชยึดตดิชิน้สวน
เขาดวยกัน

๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใช
ยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน
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เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑหินสีในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑหินสีได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจผุลติภณัฑหินสทีกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน พวงกุญแจหินสี เบาะรองนั่งหยก โคมไฟหินสี
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการเก็บรักษา
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑหินสีที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑหินสีรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป หินส ี การประกอบ และการประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาผลิตภัณฑหินสีรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑหินสีตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑหินสีรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป หินสี การประกอบ และการประกอบดวยวัสดุอ่ืน
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑหินสอียางนอย

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม ไมเปรอะเปอน มี

รูปแบบรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม 
และไมปรากฏขอบกพรองใหเห็นชัดเจน 
เชน รอยแตก

๔ ๓ ๒ ๑

หินสี ตองไมแตก หรือมรีอยตาํหนจินทาํใหช้ิน
งานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ (ถามี) ตองประณีต ตดิแนน คงทน บรเิวณรอย
ตอตองเรียบรอย และไมมรีอยเปรอะเปอน
ของสารทีใ่ชยึดตดิชิน้สวนเขาดวยกนั

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ตดิแนน คงทน กลมกลนื
และเหมาะสมกบัชิน้งาน และไมมรีอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดตดิชิน้สวนเขา
ดวยกนั

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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