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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑขุยมะพราว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑที่ทําดวยขุยมะพราวเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑขุยมะพราว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําหรือประดิษฐข้ึนโดยการนําขุยมะพราวมาผสมกับสารยึดติด

ในสดัสวนทีเ่หมาะสม อาจผสมกบัวสัดอ่ืุนเพือ่ชวยการยดึเกาะ เชน ผงไม ใยสา นาํมาข้ึนรปูเปนผลติภณัฑ
ตางๆ อาจผสมสีลงในวัสดุหรือตกแตงสีเพ่ือความสวยงาม และอาจประกอบดวยวัสดุอ่ืน เชน ไม ลวด
พลาสติก ทําเปนของประดับตกแตง ของใชทั่วไป เชน ภาพประดับผนัง ตุกตาสัตว กระถางตนไม

๒.๒ ขุยมะพราว หมายถึง เปลือกดานในของลูกมะพราวที่ผึ่งแดดจนแหงสนิท แลวนํามาทําใหเปนผงละเอียด

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณตี สวยงาม มรูีปแบบรปูทรงทีเ่หมาะสม ไมมรีอยแตก ราว และตาํหนทิีส่งผลเสียหายตอการใชงาน
หรือราปรากฏใหเห็นเดนชัดตลอดชิ้นงาน

๓.๒ สี (ถามี)
ตองสม่ําเสมอ (ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) ติดแนน คงทน ไมหลุดหรือลอก และเมื่อลูบ
ผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๓.๓ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๔ การเคลือบ (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจ ุใหบรรจผุลติภณัฑขุยมะพราวในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑขุยมะพราวได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑขุยมะพราวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ภาพประดับผนังขุยมะพราว ตุกตามาขุยมะพราว
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑขุยมะพราวที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑขุยมะพราวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และ
การเคลอืบ ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาผลิตภัณฑขุยมะพราวรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑขุยมะพราวตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
ขุยมะพราวรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบ
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑขุยมะพราว

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรงุ
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่

เหมาะสม ไมมีรอยแตก ราว และตําหนิที่
สงผลเสียหายตอการใชงาน หรือรา
ปรากฏใหเห็นเดนชัดตลอดชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสม่ําเสมอ (ยกเวนกรณีเปนลักษณะ
เฉพาะของชิน้งาน) ตดิแนน คงทน ไม
หลุดหรอืลอก และเมือ่ลูบผลติภณัฑแลวสี
ตองไมตดิมอื

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบ (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ 
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนา
เกินไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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