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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๐๙๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

ผลิตภณัฑป์ระดิษฐจ์ากหนงัเทียม 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์หนังเทียม มาตรฐานเลขที่ 

มผช.๑๔๑๒/๒๕๕๐ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุม

คร้ังที่ ๒๕-๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ผลิตภัณฑ์หนัง

เทียม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๔๑๒/๒๕๕๐ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จาก

หนังเทียม ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และออกประกาศ

ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๔๑๒/๒๕๕๙  

ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอยีดต่อท้ายประกาศน้ี 

             ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 

  

                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                     ธวชั  ผลความดี 

                                                              เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียม 

 
 

๑.  ขอบขาย 

 
 ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียม ทําดวยมือ สําหรับเปนของใช 

ของประดับตกแตง และของท่ีระลึก โดยไมรวมถึงกระเปาเดินทาง ถุงมือหนัง 
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังผสมและผลิตภัณฑเคร่ืองหนังอ่ืนท่ีได

ประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว 
 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ ผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียม หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําหนังเทียม มาออกแบบ ตัดเย็บหรือ

ประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือไดจากการนําผลิตภัณฑสําเร็จรูปมาออกแบบและตกแตงดวย

หนังเทียม อาจมีการประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เชน 

โลหะ พลาสติก ไม ฟองน้ํา ยาง กระดาษ ทําเปนของใช ของประดับตกแตง และของท่ีระลึก เชน กรอบรูป 

กลองใสของพวงกุญแจ กําไล 
๒.๒  หนังเทียมพอลิไวนิลคลอไรด หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเคลือบพอลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี) บนผาซึ่ง

เปนวัสดุรองพ้ืนเสริมแรง โดยผาท่ีใชเปนผาทอลายสอง ผาทอลายขัด ผาถักช้ันเดียว (single knit) หรือ

ผาถักหวงยึด (interlock stitch knitting) 
๒.๓ หนังเทียมพอลิยูรีเทน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเคลือบพอลิยูรีเทน (พียู) บนผาซึ่งเปนวัสดุรองพ้ืน

เสริมแรง โดยผาท่ีใชเปนผาทอลายสอง ผาทอลายขัด ผาถัก และผาไมทอ (nonwoven) 
 

๓. ขนาด 

 

๓.๑ ความกวาง ความยาว ความหนา และความสูง แลวแตกรณี (ถามี) 

  ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก  
การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีเหมาะสมและมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร 
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๔.๑  ลักษณะท่ัวไป 

ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมบิดเบี้ยว ไมฉีกขาดหรือ

มีตําหนิ ไมมีฟองอากาศที่ผิวหนา และไมมีราปรากฏใหเห็นตลอดชิ้นงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลม 

ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไมมีขอบกพรองที่เกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอ

การใชงาน เชน รอยแยก รอยขาด รู เสนดายขาด เสนดายหลุดลุย สีไมสมํ่าเสมอยกเวนกรณีที่เปน

ลักษณะเฉพาะของลวดลาย 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ การประกอบ (รวมถึงการถัก สาน มัด ผูก ตอก) (ถามี) 
 ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการ         

ใชงาน รอยตอตองเรียบรอย ติดแนน และไมแยกออกจากกัน  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ                 
๔.๓ การเย็บ (ถามี) 

  ๔.๓.๑ ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอทั้งดานนอกและดานในของผลิตภัณฑ  

 ๕.๓.๒ การบุดวยแผนฟองน้ํา (ถามี) ตองเย็บใหเรียบรอย แนน ไมยวยหรือหลุดลุย ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังดาน

นอกและดานในของผลิตภัณฑ 

 ๔.๓.๓ การเย็บหุมริมหรือกุน (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอทั้งดานนอกและดานในของ

ผลิตภัณฑ 

 ๔.๓.๔ การติดกระดุม ซิป หรือวัสดุอ่ืน (ถามี) ตองเรียบรอย แนน และไมยน กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม 

ไมมีขอบคมและปลายแหลม 

  ๔.๓.๕  กรณีท่ีมีการซับใน ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย สีผาซับในตองสีเดียวกันหรือใกลเคียงกับสี

ตัวผลิตภัณฑยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๔ ลวดลาย (ถามี) 
 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน  

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๕  สี (ถามี) 

 ตองมีสีสมํ่าเสมอ ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน 

เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๔.๖ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงานยกเวนกรณีที่เปน

ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปรอะเปอน

ของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม กรณีวัสดุประกอบหรือตกแตงเปน

โลหะตองไมมีสนิม กรณีใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของแมลง กรณี

ใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๗  การเคลือบผิว (ถามี) 
 ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และตองไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๘ การใชงาน 
 ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ

ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมได 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๖.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย

แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
 (๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน กลองอเนกประสงคหนังเทียม 
 (๒) ขนาด (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 

 (๓)  เดือน ปท่ีทํา 
 (๔)  ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
 (๕) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 

 (๖)  ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
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๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียม ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อ

ขายในระยะเวลาเดียวกัน 

๗.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  ๗.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป

ตามขอ ๔.๘ ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 ๗.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาด (ถามี) ลักษณะท่ัวไป การประกอบ (รวมถึง

การถัก สาน มัด ผูก ตอก) (ถามี) การเย็บ (ถามี) ลวดลาย (ถามี) สี (ถามี) การประกอบหรือ

ตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ 

แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓. ขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๗ ทุก

รายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๗.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวา

ผลิตภัณฑประดิษฐจากหนังเทียมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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