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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑกาบกลวย

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุผลติภณัฑทีท่าํดวยกาบกลวยเปนวสัดหุลัก ไมครอบคลมุถงึผลติภณัฑ
จากเชือกกลวย กระดาษตนกลวย ผลิตภัณฑจากกระดาษตนกลวยที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนแลว

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลติภณัฑกาบกลวย หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํกาบกลวยทีแ่กมาลอกสวนทีไ่มตองการออกใหหมด

จนเหลอืสวนทีต่องการมาทาํความสะอาด แลวนาํไปผึง่แดดใหแหงสนทิ อาจผานขัน้ตอนการปองกันเชือ้รา
มาออกแบบประกอบดวยวสัดอ่ืุน เชน ไม ผา โลหะ พลาสตกิ เพ่ือใหเกิดรปูทรงทีต่องการ อาจฟอกยอม
แตงสี เคลอืบส ีเคลอืบดวยสารเคลอืบเงา และประกอบดวยวสัดอ่ืุน เพ่ือใหผลติภณัฑสวยงาม คงทน ทาํเปน
ของใชทัว่ไป ของประดบัตกแตง เชน โคมไฟ ถาดใสของ กลองเอนกประสงค

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณตี สวยงาม มรูีปแบบรปูทรงทีเ่หมาะสม กาบกลวยไมแตก กรอบ หรือฉีกขาด และไมมรีาปรากฏ
ใหเห็นเดนชัดตลอดชิ้นงาน

๓.๒ สี (ถามี)
ตองมีสีตามธรรมชาติ กรณีมีการแตงสีตองไมหลุดหรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๓.๓ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณตี ตดิแนน คงทน กลมกลนืและเหมาะสมกบัชิน้งาน และไมมรีอยเปรอะเปอนของสารทีใ่ชยึดตดิ
ช้ินสวนเขาดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมีราปรากฏ กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม

๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจ ุ ใหบรรจผุลติภณัฑกาบกลวยในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑกาบกลวยได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑกาบกลวยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน โคมไฟกาบกลวย ถาดจากกาบกลวย
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑกาบกลวยที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑกาบกลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และ
การเคลอืบเงา ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบ
แลวทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จงึจะถือวาผลติภณัฑกาบกลวยรุนนัน้เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางผลิตภณัฑกาบกลวยตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถือวาผลติภณัฑกาบกลวย
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑกาบกลวย

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่

เหมาะสม กาบกลวยไมแตก กรอบ หรือ
ฉีกขาด และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัด
ตลอดชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองมีสีตามธรรมชาติ กรณีมีการแตงสี
ตองไมหลุดหรอืลอก และเมือ่ลูบผลติภณัฑ
แลวสีตองไมติดมือ

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขา
ดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมี
ราปรากฏ กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทาํใหช้ิน
งานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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